
Certificato di collaudo

Collaudo N.: n.   2323

Cliente/Customer: Esecuzione/Form of delivery: IN  ROTOLI
Ordine/Order: n. Analisi chimica/Analysis Heat:
Bolla/Delivery Document: n. Analisi chimica/Analysis Heat:
Qualità/Quality: LAMINATO  34CR4  Tondo Analisi chimica/Analysis Heat:
Colata/Heat: Analisi chimica/Analysis Heat:
Profilo/Shape: Tondo lam. ricotto Normativa UNI EN 10204  3.1
Dimensioni/Size: mm.  10,50
Trattamento/Treatment: GLOBULARE

Tipo sez.: Circolare
Diametro: 10.50 [mm]
Sez.: 86.59 [mm²]
Prova: Trazione

Fm: 44.007 [kN]
Rm: 508.2 [N/mm²]
A5%: 54.48 [%]
Z: 69.38 [%]
Rp0.2: 256.9 [N/mm²]

Metodo di prova: UNI EN ISO 6892-1 : 2016
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