
Certificato di collaudo

Collaudo N.: n.   146   del   ...

Cliente/Customer: Esecuzione/Form of delivery: IN BOBINE da kg. 1000
Ordine/Order: n. Analisi chimica/Analysis Heat: C=0.05%   Mn=0.34%

Si=0.077%
Bolla/Delivery Document: n. Analisi chimica/Analysis Heat: P=0.006%   S=0.015%

Cr=0.03%
Qualità/Quality: FILO TRAFILATO

S235JRC+C LUCIDO
Analisi chimica/Analysis Heat: Ni=0.020%    Mo=0.002%

Cu=0.04%
Colata/Heat: Analisi chimica/Analysis Heat: V=0.001%   B=0.006%

N=0.0044%
Profilo/Shape: Tondo trafilato crudo Analisi chimica/Analysis Heat: Al=0.003%
Dimensioni/Size: mm.  3,80 Normativa UNI EN 10204  3.1
Trattamento/Treatment:

Tipo sez.: Circolare
Prova: Trazione

Fm: 6.784 [kN]
Rm: 607.7 [N/mm²]
A t: 12.83 [%]

Metodo di prova: UNI EN ISO 6892-1 : 2016
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